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 "المعاصر في مجال فن الخزفالدور الجمالي للمخلفات النباتية " 

 -دراسة تجريبية   -

 

 د. أحمد حسني قاسمإعداد:                                                                                   

 مدرس الخزف بقسم التعبير المجسم

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية 

 مقدمة:

لخزا   دارسزي نزن ا  ستخدمها كلًا من الفنان الخزاا    إن خامة الطين من أهم المواد التي ي        

د أرضزية  مزواد الطبيعيزة التزي تكونز  مزن مزوا      تعتبر خامة الطين مزن ال لإنتاج الأشكال الخانية ،  

 2عزن  تقز  أععادهزا أ  أتمامهزا     غير عضوية علزي هيةزة ر اسزت تتكزون مزن تبيبزاة ناعمزة  زدا        

ذاة منهزا مزا تكزون    البنزي المممزر     القزاتم   (   تترا ح ألوانها عزين الأعزي    مم2..0.ميكر ن )

 نظزراً لكونهزا مزادة غر يزة      ,(1) عنزد عمنهزا عالمزا     ملمس صزاعوني نزاعم عميزك تكزون مزادة لاعزة      

للتشزكي  إذا مزا خلطز  عالمزا  ،      لازعة "نإنها تعتبر من المعادن المشهورة عخاصزية ااعليتهزا العاليزة   

اتهزا تشزبا الاززفالد الدايقزة التززي    لعز  مر نتهزا تر ززي إلزي تكوينهزا البلززور  الزدايب تيززك أن علور      

ا زدها نزي الطبيعزة    عزالرغم مزن تو    (2)"ععضها نوق عع  عينما يؤد  الما   ظيفزة التشزميم   تنالب

متنوعززة إلا أن ععضززها غيززر صززالد لخنتززاج الخانززي نظززراً لإخززتلا  خواصززها    عاززورة متززونرة  

تازلد للتشزكي  عازورتها الطبيعيزة     واع منها تركيبها الكيميالي، تيك تو د أن الطبيعية   تمليلها 

لتكتسزت خزواف نياياليزة    للتشزكي      أخرى تمتزاج لإضزانة ععز  المزواد  العناصزر لكزي تازلد       

  ديدة.

عتعدي  خواف تلز  الطينزاة  نزب اسزتخداماتها      المتخااين ني المماللفنانين   اام العديد من ا 

 تست رغباتا الفنية  التقنية. ني ممال الإعداع الخاني كٍ 

مززدى إرتبااهززا عخاصززية اللد نززة  عهززا    تتميززا هززلط الطينززاة تسززت نسززت المززواد المعدنيززة العالقززة  

  القاعلية لخعداد  التشكي  الفني.

          

                                                           
1
 .11م، ف2..2عمان، ، دار الشر ق للنشر  التوزيي، : تقنياة الخا   الا اج( نوز  عبد العايا (
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مزن الخامززاة   شززم  كزلاً لفزن التشززكيلي تزحهر عهزلا المبزدأ      الخزا  كحتزد ممززالاة الإعزداع نزي ا     نزن  

المزد  ، إلزي   تطزوير تقنياتزا    الأد اة، مما مكن الفنان الخاا  مزن تعزدي  نزي مواصزفاة خاماتزا      

العم  الخاني أ  إخرا ا إلي تيا الو ود ععد أن كان المانت التعبير  ني مكنا من تمقيب الل  

 عارياً ممسوساً من خلال الخامة. مدركاً، نيابد كياناً مادياً ملموساً  د تاور ذهنيممر

 تنا ل الفنان العديد من التمارب ني مما لة للتوص  لأهم إستخداماة الخاماة البيةية  مزا تمدهزا   

 مزا تضزيفا مزن متغيزراة لونيزة عنزد       ، من تغيراة ننية  تشكيلية علي سطد المنتج الخانزي الفنزي  

هم الخواف لتل  الخلطاة  مزا ينزتج عنهزا مزن     الطلا اة الا ا ية المتنوعة، مي إدراك أتخدام اس

 .اد تضيف مفاهيم تشكيلية  تقنية  ديدة  نب معايير الإعداع الفني لدى الفنان  المرعيتكويناة 

انززا مززن خززلال التمريززت المسززتمر نززي خززواف الخامززاة  علااتهززا عالمضززامين         : ويرررا الباحرر  

ن تقدمززا مززن  مززا يمكززن أ الكيميززالي   الفيايززالي   اتززاة علززى مززدى اخززتلا  تركيبهززا   للنب العضززوية

 لوانها.أ ها  عديدة ني مكوناة الطيناة  خواص متغيراة

 خلفية المشكلة:

من خلال استطلاع الباتك علي الخطزة البمييزة المتطزورة  المسزتقبلية لزدى القسزم العلمزي،                

بمييززة عالقسززم لاتززج ان ممززال التمريززت يمتززاج الززي المايززد مززن         مززا اتتززوة عليززا الدراسززاة ال   

الدراسززاة التززي تؤكززد ناعليززة القسززم العلمززي نمززو تكنولو يززا الخامززاة   اعززادة صززياغتها عحسززاليت     

 لدى الدارسين عالقسم لايادة خبراتهم الفنية. اعتكارية يمكن ان تكون مدخلًا

 مززن هنززا   ززد الباتززك أهميززة تنززا ل الخامززاة العضززوية كعناززر نعززال نززي تغيززر مكونززاة            

لإظهزار خواصزها التشزكيلية    الطيناة المستخدمة ني ممال نن الخا  من خلال التمريت المعملزي  

 لدى دارسي نن الخا  عالقسم.

يفزة  إعزادة مفهزوم    إيمزاد البزدال  مزن أ ز  عيةزة نظ     النظر ني نلسفة تد ير الخاماة   عادةإن إ      

الوعي البيةي  رعطا عآلياة التنفيل تساهم ني الإستفادة مزن عقايزا النباتزاة ميز  ازس  سزر  الأرز       

كهال  للنباة ني ممال نن الخزا  لتمسزين خزواف الطينزة نظزراً لإتتوالزا علزي نسزبة كبيزرة مزن           

  .ليلوزيأليا  الس

ايا رماد النباة تكون علي هيةة مسموق ععزد  الماادر النباتية عامةُ مي  عقهم العناصر  أ من     

المرق،  يكون غني عالسيليكا  يمتاج لمساعد صهر او  لإذاعتا،  يمزت خلطزا عالمزادة المسزاعدة     

ن هنززاك نوعيززاة متعززددة للخامززاة    مززن هنززا نمززد أ ،  (1) علززي الاززهر تتززي يكززون ابقززة ز ا يززة   

                                                           
(

1
) Miranda Forrest: Natural glazes, collecting and making, University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia, 2013,p.56 
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ة المديد ضانإنها يمكن من خلال التمريت ألا إالكيميالية  الفيايالية   الطبيعية تختلف ني مكوناتها

 خر . من الخواف التشكيلية الأ

          

 (1شك  )

 صورتان يتضد من خلالهما إضانة اس الأرز عنست مختلفة داخ  الخلطاة الطينية

 

 (2شك  )

مظهر السطد ععد إضانة اس الأرز علي لون  يوضد الإختلا  عين أهر إرتفاع  إنخفاض نسبة 

 المريب الأ ل
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الإسزتفادة مزن التركيزت الكيميزالي لرمزاد سزر  الأرز الزل         أ ضزم  كيفيزة    (1)دراسة سرابقة ني  

كلل  الأنادة من اس الأرز نزي إنتزاج اوالزت  ازود     سبة مرتفعة من السيليكا النشطة  يمتو  علي ن

ني مززن الفخززار الاززغيرة التززي تعززاه  التخززاين لأنززران صززناعة الخززا   تززرار  عززالي الطااززة سزز

سزاب أسزطد الأشزكال الخانيزة تزحهيراة  ماليزة       يفة،  الإنادة مزن ازس الأرز نزي إك   إاتاادياة ضع

 متنوعة ني تريب المفرة.

المازول علزي تزحهيراة لونيزة  ملمسزية ذاة تزحهير        إلزي  الماليزة تهزد   أن الدراسزة   :ويري الباح 

ية داخ  العضوية عنست تمريبنة عع  المواد  مالي علي أسطد الأشكال اللخانية ناتمة عن إضا

 تقنياة المريب المختلفة. لنتالج عإختلا  نست تل  المواد  التراكيت الطينية، علا ة علي تنوع ا

 مشكلة البح :

مشزكلة البمزك مزن خزلال مما لزة التمريزت نزي المزواد العضزوية الطبيعيزة  مشزتقاتها             دتتمزد        

تضزيف العديزد مزن الملونزاة سزوا        أن لإستمداث خلطاة اينية ذاة مواصفاة  ودة عالية يمكن

 ازد  ، الملزون الشزفا   لشفا  أ  ني  سم الشك  الخاني أ علي سطما عإستخدام الطلا  الا ا ي ا

الإنزادة منهزا    البموث العلميزة التزي تنا لز  رمزاد النبزاة      هناك عع  الدراساة  لاتج الباتك أن 

 ني الطلا  الا ا ي،  لكزن لزم تتطزرق للمزواد العضزوية  مزا تمدهزا مزن تزحهيراة ملمسزية   لونيزة           

و  يتنا ل الباتك أهزر المزواد العضزوية    من هلا المنطلب سسطد الأعمال الخانية،  أعلي   مالية

 ي عنا  الشك  الخاني.كوسيط تشكيلي ن

 :التساؤلات التالية مشكلة البح  في روتتبلو

مزا ينزتج عنهزا مزن معالمزاة  ماليزة       علي التراكيت الطينيزة   النباتية العضوية  أهر الموادما  -

 ؟علي الأعمال الخانية

رتباط المسم الخاني المخلوط عالمواد العضوية عاللون  الطلا  الا زا ي المطبزب   ما مدى إ -

 سطما؟ علي

 حدود البح :

ميز    ميز  كسزر الأرز، عقايزا النباتزاة    المزواد العضزوية النباتيزة    الدراسزة علزي إسزتخدام    تقتار  -1 

ميزز  العززد ،  الززلرة،  الملبززة،  كسززر      المبززوب المانززة  ععزز  ، أ راق  عززل ر نبززاة اللوسززينيا  

 . غيرها من مواد، ......الأرز

                                                           
(
1
إعراهيم عد  : "المعالماة الممالية  الإاتاادية لقس الأرز  الإنادة منها ني إهرا  نن الخا "، رسالة دكتوراط غير  إيمان مممد( 

 .252م، ف 2.19منشورة، كلية الترعية الفنية،  امعة تلوان، 
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دية الفاتمة اللون  المخلوازة  الطيناة البيضا  أ  الرماار التمارب المعملية علي إستخدام تقت -2

 كا لين  سينا  ( -اينة الكرة المملية  -اينة أسوانية نقط مي  )

 أهداف البح :

 ديزدة مزن خزلال إعزادة تزد ير المخلفزاة العضزوية        تحهيراة لونية  ملمسزية  الي  التوص  -1     

 .الفخار  أ  علي سطماسوا  داخ  المسم  متغيراة النباتية  ما تمدها من

المززواد العضززوية  الناتمززة عززن إضززانة ععزز    هززرا  الخززواف المسززية الملمسززية  اللونيززة  إ-2

 .استيمارها  مالياً  تعبيرياًإلي خامة الطين  النباتية 

 يفترض الباتك أن: فرض البح :

داخز  مكونزاة الطينزاة الخانيزة      النباتيزة  ةهناك علااة عين إستخدام المواد العضزوي -

  . علي المسم الخاني  الملمسية تحهيراة اللونيةال 

 منهج وإجراءات البح :

 التمريبي من خلال:لدراسة المنهج الوصفي التمليلي  تتبي هلط ا          

 لبع  النباتاة  ماتمدهة من تغيراة نيايالية للطيناة المستخدمة الكيمياليةدراسة الخواف -

ية خامة الطين عنست تمريبإلي النباتية إ را  تمارب علي إضانة عع  المواد العضوية -

 .اب   ععد المريب الأ ل المسم الخاني مكوناةدراسة مدى تحهيرها علي  

ارب الساعقة، لتبيان مدى علي التم خانية عناً  علاااةتطبيقاة يقوم عها الباتك لإنتاج -

مالي ععد إضانتها لبع  الطيناة  تحهيرها الم النباتية من المواد العضويةالإنادة 

 علي السطد الخاني. لونية إستيمارها ني الماول علي تحهيراة ملمسية  

 نتالج البمك متبوعاً عالتوصياة المقترتة.  تملي  عرض-

 

 إجراءات البح :

 دراسة خواف الطيناة المستخدم نيها النباتاة العضوية

 الإنكماش.-الإلتوا  -)نيايالياً( مي : المفا  خواف اب  المريب الأ ل (1)

، تقبز  المريزب،   خواف ععد المريب: )الميزاة المفقزودة كيمياليزاً( تسزاب نسزبة الإنكمزاش       (2)

 .تقب  الطلا  الا ا ي

  اد اام الباتك عإ را  عع  التمارب الإستكشانية لتبيان مد  تفاع  المواد العضزوية -

 عالمسم الخاني سوا  اب  المريب أ  ععدط.
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 مصطلحات البح :

 تعريف المادة العضوية:

يطلززب ماززطلد المززادة العضززوية علززي المززواد التززي تتكززون عحساسززها مززن                            

الكرعزززون،  تنتشزززر هزززلط المزززواد عالطبيعزززة عشزززك  كبيزززر، نهزززي تشزززك  البر تينزززاة،       

تماض النو ية،  غيرها، كما  يمكن  صف مخلفاة  الكرعوهيدراة،  الدهون،  الأ

المتمللزة مزن الميوانزاة،     الفضلاةبقايا عحنها عضوية، ك كرماد العظام الكالناة المية

 (1)لي الترعة لتشك  مادراً لتغليتها.إتيك تنتق  هلط المخلفاة عاورة أ  عحخرى 

 (2)اللوسينيا "النبات العجيب" :

 لا يعر  عنها الكيير  الممتوية علي نست عالية من البر تين من الأشمار الخشبية االعلفية

  سريعة النمو  دا  التي تستخدم ني تغلية الماشية  العمول  غيرها.

 .للشمرة: لوسينيا، تمر الهند البر  أسما أخر 

 Leucaena leucocephalaالاسم العالمي: 

 Fabaceaeالبقولية :العاللة 

 

للعلززف  تغليززة الميززوان، نح رااهززا تمتززو  علززي نسززبة عاليززة مززن      الليوسززينا شززمرة ممتززازة  

يايزد   %(  الماشية التزي ترعزي الليوسزينا   2.09%(  البل ر )95البر تين الخام )

مزززن نسزززبة الزززدهون   اًيضزززأ% نزززي المتوسزززط،  تايزززد  14إنتا هزززا للمليزززت عنسزززبة  

دم إذ تسززتخ يضززاًلمليززت،  الشززمرة لهززا ايمززة غلاليززة أ    ممتويززاة البززر تين نززي ا  

 كخضار  عل رها كبدي  مي  الفشار. نر عها

                                                           
(

1
) http://www. Biology- online. org. 2018 

(
2
) http://www.feedipedia.org\Leucaena,2019 
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نضز  الاخشزاب   أاناعة الفمم لأنا ذ  ايمة تراريزة عاليزة مزن    نض  اخشاب المريب لأمن 

متمملة للمرارة العالية، الملوتة العالية، المفا   البيضا  لاناعة نشارة الخشت،

لدر زة   العطس،الآناة  الأمراض، تارع عالأراضي الامرا ية الفقيرة  تتزي ا 

الراععة تنمو ني العديد من أنواع الترعزة  تنتشزر نزي مختلزف الأراضزي الازخرية       

   الرملية.

شمار اللوسزينيا عكيزرة داخز   مهوريزة مازر العرعيزة نزي        أأنا نظراً لتوا د  ويري الباح :

المدالب العامزة  الشزوارع  الميزادين عالقزاهرة، نسزو  يسزتفيد الباتزك مزن أ راق         

الأشمار ني البمك المالي كمازدرللمواد العضزوية النباتيزة مزن خزلال       عل ر تل  

خلطها عخامة الطين أ  غر  عل رها للماول علي تحهيراة لونية  ملمسية تير  

 السطد الخاني.

 التجارب المعملية التي أجراها الباح :
 أولًا: المواد المستخدمة:

، اينززة الكززرة الممليززة،  كزززا لين    اينززة أسززوانية   :الممليززة ميزز   إسززتخدام الباتززك الخامززاة    
 أكسززززيد ،ي المعدنيززززة ميزززز  أكسززززيد المديززززد   ععزززز  الأكاسززززيد    الفلسززززبارسينا ،
 كرعوناة النما ،  الأصباغ المرارية.هانى أكسيد المنمنيا  الكر م،

 

Grog 
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 الطلاءات الزجاجية ومكوناتها  :   ثانياً: 
                                              : القاعدة شفا  رصاصي الا  ز ا ى إستخدم الباتك- (:1خلطة )
 % أكسيد رصاف أتمر..
 % سيليكا .2
 % كا لين سينا .1

 :شفا  الوىرصاصي  م الباتك الا  ز ا يإستخد- (:2خلطة )

 % أكسيد رصاف أتمر.4

 % عوراكس.2

 % سيليكا .2

 % كا لين سينا .1

 ثالثاً: نوعية الحريق ودرجة الحرارة:

تبدأ من  المريب المؤكسد ني در ة ترارة تونير  والباتك الفرن الكهرعالي لإستخدم 

 ععد تطبيب الطلا  الا ا ي الشفا  م  .1.5 م لمريب الفخار  تنتهي ني.15

 الأثر اللوني: رابعاً:

الناتمة عن إضانة عع  المواد العضوية  يعتبر التحهير اللوني أتد أهم المتغيراة الفيايالية

، إذ أن عع  النباتاة العضوية تحهيراتها ني لفة داخ  المسم الخانىعنست مخت

الطيناة يختلف من نباة الي أخر نتيمة لو ود مواد ذاة مواصفاة كيميالية 

 أكاسيد معدنية عنست مختلفة مما يمعلها ذاة تفاع  خاف مي مواد الطلا  

اد  ي السطدالا ا ي سوا  رصاصي أ  الو  القاعدة  تفاعلاتها كيميالياً عل

  ععد المريب . مظهر السطدتؤهر ني  ية  ملمسيةلون تغيراة تمدث

 (1)كما ورد بإحدا الدراسات الأجنبيةالطبية الجدول التالي يوضح التحليل الكيميائي لرماد بعض النباتات 

                                                           
(

1
) Archa Vermani and Avnish Chauhan: Physico- Chemical Analysis of Ash of Some Medicinal Plants 

Growing in Uttarakhand,Nature and Science magazine, India, 2010 



1. 
 

 النسبة أو التركيز الرمز الكيميائي اسم العنصر المكون م

 ني المليون ا   ..Calcium (Ca) 229 كالسيوم 1

  ا  ني المليون ..Phosphorous (P) 24 نوسفور 2

  ا  ني المليون Potassium (K) 1.519 عوتاسيوم 3

  ا  ني المليون Magnesium (Mg) 22122 ماغنسيوم 4

  ا  ني المليون .Iron (Fe) 95 تديد 5

  ا  ني المليون .Manganese (Mn) 11 منمنيا 6

  ا  ني المليون Zinc (Zn) 1.1 زن  7

  ا  ني المليون Nickel (Ni) 55 نيك  8

تفاع نسبة الكالسيوم رإفي الجدول السابق يتضح من خلاله التحليل الكيميائي  يري الباح : 

والماغنسيوم والبوتاسيوم علاوة علي بعض العناصر المعدنية الداخلة في تكوين النباتات 

تؤثر وبلا تختلف من نبات لآخر وقد والفوسفور والزنك، وتلك العناصر قد  والنيكل كالحديد

كما أن لها تأثيراً إيجابياً مع  شك علي لون ومظهر السطح الخزفي عند إضافتها لخامة الطين

صول علي مواد التلوين ومكونات الطلاء الزجاجي المطبق علي الجسم الخزفي كمصدر للح

كما يحتوي التركيب الكيميائي لرماد سرس الأرز علي نسبة )درجات لونية فريدة مميزة، 

م، وترتفع هذه 555% عند درجة حرارة 88قد تصل الي   SiO2مرتفعة من مادة السيليكا 

رتفاع درجة م ومع إ755جة حرارة % عند حرق قش الأرز في در55النسبة لتصل الي 

 1(ي سيليكا بيضاء نقيةالحرارة تتطاير الشوائب )المواد العضوية( ويتم الحصول عل

ويري الباح  أنه يمكن الإستفادة من إرتفاع نسبة السيليلوز في قش الأرز وبعض النباتات الأخري 

المحتوية علي نسبة من المواد القلوية التي يمكن استغلالها في تدعيم الجسم الخزفي 

 السطح الخزفي اللونية والملمسية من خلال خلطه بالطينات لإثراء جماليات وإكسابه الصلابة

مزد  التفاعز    نتمها الباتك  يتضد نيها تنوعة من البلاااة الخانية التي أممموعة م نيما يلي : 

المسزامية  أهارهزا علزي    -ازوة الملمزس ب  -عين الطيناة  المواد العضوية المضانة اليهزا مزن تيزك: أ   

 .الا ا ية المطبقة عليهاالتفاع  عين المواد العضوية  الطلا اة -تغير السطد ج

  

                                                           
(

1
 )Ricardo R.del Rosario: Rice By- Products in Africa, Bangkok,Thailand,1997,P.66-67 
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        مجموعررة مررن التجررارب الإستكشررافية الترري قررام بهررا الباحرر  لتبيرران مرردي تفاعررل المررواد

 .العضوية النباتية بالجسم الخزفي قبل الحريق 

 

 

 (2شك  )

يوضد إستخدام عل ر نباة اللوسينيا  إضانتها للمسم الطيني ني 

 تالة اللد نة

 

 

 (4شك )

يوضد إستخدام تبوب اللرة مي عقايا النباتاة علي المسم اللدن ععد 

 تطبيب عطاناة ملونة عدر اة متوانقة مي  البرتقالي  البني 

 

 (5شك )

يوضد إستخدام أ راق الشا   إضانتها للمسم ععد تطبيب ألوان 

% .2% اينة الكرة، .4:  مكوناتها تم  الطلا  ني تالة اللد نة

 % كرعوناة صوديوم5% نلسبار، 25كا لين سينا ، 

 

 

 (9شك )

يوضد إستخدام تبوب اللرة  عقايا النباتاة  غرسها ني المسم 

علي خلفية متوانقة من ألوان تم  الطلا  الا ا ي ني تالة 

 اللد نة
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 (.شك )

يوضد إستخدام الأ راق النباتية المتنوعة ني الشك   الممم مي 

 تالة اللد نةغر  تبوب اللرة علي المسم ني 

 

 

 (2شك )

يوضد إستخدام أ راق النباة ععد غمرها ني مواد التلوين هم 

ضغطها علي البلااة الخانية ني تالة اللد نة للماول علي 

 عامة ابيعية اب  المريب الأ ل

 

 (1شك )

يوضد إستخدام أ راق النباة  عل ر الملبة كحتد العناصر 

 اللونيةالمستخدمة ني إتداث التغيراة 

 

 

 

 (.1شك )

 يوضد إستخدام أ راق النباة  تبوب اللرة تم  الطلا  الا ا ي
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 (11شك )

 نيتبوب الأرز  غرسها ني المسم الطييوضد إستخدام 

 

 

 

 (12شك )

علي المسم  يوضد إستخدام عل ر نباة اللوسينيا  تبوب اللرة

 اللدن المانوع من اينة أسوانية

 

 (12شك )

عالأكاسيد  إستخدام تبوب العد   غرسها ني الطين الملونيوضد 

 المعدنية مي  أكسيد المديدي ، الأنتيمون، هاني أكسيد المنمنيا

 

 

 

 (14شك )

يوضد تنوع الماادر النباتية العضوية مي  تبوب اللرة  عقايا 

النباتاة  عل ر اللوسينيا مي عع  الأكاسيد المعدنية للماول علي 

 ممياةدر اة لونية 
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 (15شك )

م يوضد كيفية غر  عل ر اللوسينيا داخ  المسم ني تالة اللد نة ه

 تركيبها: علي هيةة عمالن تطبيب الوان تم  الطلا  الا ا ي 

% أكسيد 5% نلسبار، 25% كا لين، .2% اينة الكرة، .4

 كوعال 

 

 

 

 (19شك )

النباتاة مي عع  يوضد كيفية الأستفادة من عل ر اللوسينيا  عقايا 

 الأكاسيد المعدنية  تطبيقها علي المسم ني تالة اللد نة

 

 

 (.1شك )

يوضد توظيف عقايا النباتاة لتعطي تحهيراة لونية  ملمسية 

 متوانقة  متعايشة مي التاميم

 

 

 

 (12شك )

م  رق المرالد كوسيلة للعال  المناعة، مي عع  يوضد إستخدا

 المبوب مي  اللرة
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  م 555)البسركوي(( فري درجرة حررارة     مجموعة من التجارب المعملية بعد الحريق الأول

ضافتها للخلطات الطينيرة  إالتي توصل اليها الباح  من مواد عضوية مختلفة المصدر وو

 والتي تؤكد أهميتها في بناء وتلوين السطح الخزفي

 

 

 (11شك )

ر الملمسي  اللوني الناتج عن إضانة عقايا النباتاة توضد الأه

  غرسها ني الطين

 

 

 

 (.2شك )

يتضد من خلالها تحهير إضانة ممموعة من المواد العضوية 

النباتية، علا ة علي أنها ساعدة ني الماول علي در اة لونية 

 غامقة ععد المريب

 

 

 (21شك )

 تتباعد لتمدث تنوع يوضد أهر إستخدام تباة الأرز التي تتكاهف 

 ملمسي ذ  ايمة  مالية

 

 

 (22شك )

يتضد من خلالها التحهيراة الملمسية الدالرية الغالرة الناتمة عن 

 إضانة تباة العد  للمسم ني تاللة اللد نة
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 (22شك )

علااة نخارية مانوعة من اينة عيضا  يتضد من خلالها الأهر 

  عقايا النباتاة الذرة الملمسي الناتج عن إضانة تبوب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (24شك )
المبوب يوضد التحهيراة اللونية  الملمسية الناتمة عن إستخدام 
 النباتية  عقايا النباتاة  أهرها اللوني  الملمسي

 
 

 

 

 (25شك )

 يوضد تنوع المواد العضوية  أهرها الملمسي ععد المريب الأ ل

 

 

 (29شك )

إستخدام أ راق النباة كوسيلة للعال يتضد من خلالها كيفية 

 الماول علي ملمس غالر)عامة( هم الا  الشك  عحلوان تم  

 الطلا  علون أخضر ناتد

 

 

 

 



1. 
 

 

 

 

 (.2شك )

توضد تحهير تبوب اللرة  نباة اللوسينيا  غرسها ني المسم 

 الطيني اللدن ععد تطبيب عطانة ملونة علون أخضر ناتد  أتمر

 

 

 (22شك )
تحهير إستخدام عل ر نباة اللوسينيا  عقايا النباتاة، علي يوضد 

تغير الخاالص اللونية  الملمسية، تيك أهرة علي لون المسم 
 عدر اة لونية تمرا  ععد المريب الأ ل

 
 
 

 

 

 (21شك )

يوضد إستخدام أ راق الشا  مي عع  البل ز علي المسم اللدن 

 للماول علي نقطاً ملمسية دايقة غالرة

 

 

 

 (.2شك )

يوضد إستمدام عل ر الملبة للماول علي ملمس غالر  عع  

الأ راق النباتية ععد غمرها ني الوان تم  الطلا   اللون الأخضر 

ناتج عن إستخدام أكسيد الكر م، علي المسم المانوع من اينة 

 عيضا 
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 (21شك )

يتضد من خلالها التدرج اللوني الناتج عن إضانة أ راق النباة 

أما  لي المسم المغطي عالبطانة الملون علون تركواز خلطة رام)( ع

 الد الر الغالرة ناتمة عن إضانة تبوب اللرة

 

 

 (22شك  )

يتضد من خلالها التدرج اللوني الناتج عن إضانة أ راق نباتية ععد 

عاللون الأخضر الناتج عن استمدام  الالها عحلوان تم  الطلا 

 %5أكسيد الكر م عنسبة 

 
 
 

 

 

 (22شك )

البل ر  الأ راق  يتضد من خلالها الأهر الممالي لإضانة عع 

النباتية للعمالن الملونة، مما ساعد أيضاً ني الماول علي ملمس 

 خشن

 

 

 

 (24شك )

يتضد من خلالها التحهيراة اللونية  الملمسية الناتمة عن إضانة 

 اللد نةعل ر نباة اللوسينيا  اللرة للمسم الطيني ني تالة 
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 لنتائج التي توصل اليها الباح  للتجارب السابقة بعد حرقها حريقاً أولياً وتطبيق الطرلاء  ا

 م1555الزجاجي الشفاف والشفاف الملون عليها في درجة حرارة 

 

 

 (25شك )

إستخدام الورق مي تبوب اللرة للماول علي تحهيراة ملمسية 

 عضوية نتيمة العال

 

 

 (29شك )

التنوع اللوني  الملمسي ناتج عن إضانة أ راق الشا   كسر 

 خلطة رام)(الأرز  إضانتها للعمالن اللونية 

 

 

 (.2شك )

يتضد من خلالها التحهير الممالي الناتج عن إستخدام عل ر اللوسينيا 

   الا اجلا اللرة ني تكوين غني عالملمس المتنوع تم  الط

 (2) خلطة رام الشفا  القلو  يالرصاص

 

 (22شك )

اللونية  الملمسية التي تبد  متوازنة مي ععضها ني تنوع التحهيراة 

 تدة عضوية ناتمة عن إستخدام عقايا نباتاة  عع  المبوب 

 المتنوعة ني الممم  غرسها علي المسم الطيني ني تالة اللد نة

 خلطة رام)(

 



2. 
 

 

 

 (21شك )

أ راق النباتاة توضد التحهيراة اللونية الناتمة عن إضانة 

خليط من الطينة   غرسها ني المسم المانوع من اينة ناتمة

 الأسوانية  اينة الكرة

 

 

 

 (.4شك )

( ععد تطبيب الا  ز ا ي 21)ميوضد الناتج النهالي للشك  را

 م.1.5 تراا ني در ة ترارة  (2خلطة رام ) شفا  عليا

 

 

 (41شك )

 غرسها ني  تبوب الأرزتوضد الأهر الممالي الناتج عن إستخدام 

المسم الطيني الأعي  ني تالة اللد نة  تطبيب ألوان تم  الطلا  

 الا ا ي علون أزرق، تم تطبيب الا  ز ا ي شفا 

 

 

 

 (42شك )

توضد التحهير الممالي الناتج عن التداخلاة اللونية المتوانقة لألوان 

إستخدام تم  الطلا  الا ا ي الشفا   الاهر الملمسي الناتج عن 

 عقايا النباتاة  ما تمدها من خطوط غالرة  در اة ااتمة
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 (42شك )

أزرق،  التفاصي  غير ناتج عن إضانة الا  ز ا ي شفا  ملون 

تسبت ني % 5عن  اضمة نتيمة لايادة نسبة المادة الملونة 

 عتامة ني الطلا إتداث 

 

 

 (44شك )

، علون أزرقتوضد أهر تطبيب الطلا  الا ا ي الشفا  الملون 

( نلم يساعد ني إعراز التحهير الملمسي عشك  15علي الشك  رام)

  يد

 

 

 (45شك )

در اة لونية متوانقة مي ملامس ناتمة عن إضانة عقايا النباتاة 

 اللونيةمي المبوب المتنوعة ني الممم  الشك   إضانتها للعمالن 

 تم  الطلا  الا ا ي الشفا  الرصاصي خلطة رام )(

 

 

 

 (49شك )

الشفا  علي إعراز الرصاصي القلو  ساعد الطلا  الا ا ي 

 الدر اة اللونية عشك  مميا

 



22 
 

 

 

 

 (.4شك )

( ععد تمام عملية المريب الأ ل 9يوضد الناتج النهالي للشك  رام)

 هم تطبيب الا  ز ا ي شفا 

 

 

 (42شك )

تباين الدر اة اللونية  تنوع الملمس ععد تطبيب الطلا  توضد 

 (25الا ا ي الشفا  علي الشك  رام )

 

 

 (41شك )

( ععد تطبيب الا  ز ا ي .2) ميوضد الناتج النهالي للشك  را

 شفا  عليا

 

 

 

 

 (.5شك )

توضد أهر إستخدام الا  ز ا ي شفا  ملون علون أزرق علي 

 (.الشك  رام )
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 (51شك )

يوضد أهر تطبيب الطلا  الا ا ي الشفا  الرصاصي علي الشك  

 (22) مرا

 

 

 

 (52شك )

يوضد المظهر الممالي النناتج عن إستخدام الا  ز ا ي شفا  

ملون ني عع  الأ اا  من الشك  عاللون الأخضر )كرعوناة 

نما ( أما الملمس ناتج عن إضانة تبوب اللرة  عل ر نباة 

 علي المسم المانوع من اينة أسوانية ني تالة اللد نةاللوسينيا 

 

 (52شك )

 (22يوضد التحهيراة اللونية  الملمسية الخشنة  التي تظهر عوضوح ععد تطبيب الا  ز ا ي شفا  علي الشك  رام)
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 نتائج وتوصيات البح :

الباتزك لدراسزة تزحهير إضزانة     من خلال الدراسة النظريزة  التطبيقيزة التزي ازام عهزا       أولًا: النتائج:

 مواد عضوية ني  ميي مرات  إنتاج الشك  الخاني، توص  الباتك إلي عدة نتالج من أهمها:

إن التمريت عالمواد العضوية الطبيعية يساهم ني الماول علي خواف تشزكيلية  ديزدة للخامزاة    -

  الطيناة المملية تير  عملية التعبير الفني عند الفنان الخاا .

هناك علااة اردية عين نسبة المواد العضوية المضانة إلي الطيناة  سرعة المفزا  تيزك تزاداد    -

 سرعة المفا  مي زيادة نسبة المواد العضوية المضانة.

مزن الطينزة    تعم  اليزا  السزيليلوز المو زودة داخز  أ راق النباتزاة علزي إمتازاف المزا  سزريعاً         -

 خلي عشك  منتظم.نيمف السطد هم تبدأ عملية المفا  الدا

سرعة  اوة  فا  المسم الطيني تكون أكبر من  فا  الأ سام العادية التي لا تمتو  علي مواد -

 عضوية نباتية. 

 ضافة مواد عضوية علي الخصائص الفيزيائية للطينات وذلك من خلال:إتؤثر -

تززاداد اللد نزة مززي  تقز  لد نززة الطينزة مززي إضزانة نسززبة كبيزرة مززن المزواد العضززوية، عينمزا        اللدونرة: 

 إنخفاض نسبة المواد المضانة.

العضززوية يسززبت تغيززر نززي معامزز  إنكمززاش المفززا   المريززب، تيززك إن إضززانة المززواد الإنكمررا : 

 تاداد نسبة الإنكماش مي إنخفاض نسبة الإضانة  العكس.

دة إضززانة المزواد العضززوية علززي مسززامية المسزم، نكلمززا زادة نسززبة الإضززانة زا  تززؤهر المسرامية:  

 المسامية للمسم  العكس.

من خلال إعادة تد ير المخلفاة النباتية يمكن انتاج أشكال خانية مسامية ذاة ملامزس  تزحهيراة   -

 مستمدهة  متنوعة.

تاداد در ة صلاعة المسم مي إنخفاض نسبة المزواد العضزوية، عينمزا تقز  در زة صزلاعة        الصلابة:

 المضانة لتا  إلي المالة الهشة.لمرتفعة للمواد العضوية المسم مي الايادة ا

ميز  ازس   واد العضزوية  مز يتما لون المسم إلي در اة ناتمة مي زيادة نسبة إضانة عع  الاللون: 

عينما يمدث العكس تيك يمي  لون المسم لزدر اة غامقزة  يظهزر ذلز  ععزد إ زرا         سر  الأرز 
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ازوعي عنزد إضزانتها لطينزة      المريب،  اد ساعد إضانة عل ر نباة اللوسينيا علي إعطا  لون أتمر

(، سززاعدة كززلل  نززي  24(،)22(،).2الكززرة، عززلا ة علززي ملمززس مميززا كمززا نززي الأشززكال راززم )    

النزاتج عزن إضزانة كرعونزاة النمزا ، كمزا نزي         الماول علي در زاة لونيزة غامقزة مزن الأخضزر     

 (52(،)21الأشكال )

داخزز   Stains الأصززباغ   Metalic Oxidesزيززادة نسززبة المززواد الملونززة كالأكاسززيد المعدنيززة   -

الطلا  الا ا ي الشفا ، اد تؤهر سزلبياً علزي مظهزر السزطد ععزد تطبيزب الطزلا   تسزبت العتامزة،          

( إذ أن هناك عع  الأكاسيد 44(،)42 اد تختفي عع  التفاصي  الملمسية الدايقة كما ني الشك  )

الأكاسزيد الشزديدة أ  اويزة    دم تيك أنا من المعدنية تتفا ة در ة شفانيتها تبعاً لنوع الطلا  المستخ

اللزون الأزرق القزاتم عكزس     يعطزي % 1أكسيد الكوعال  عميزك إذا زادة نسزبتا عزن     التحهير اللوني

 عااي الملوناة الأخر  مي  أكسيد الكر م. 

إضزانة أ راق النباتززاة المتنوعزة أهززرة علزي لززون المسزم عززدر اة لونيزة غامقززة كمزا نززي الأشززكال       

(11(،)22)(،51)(،24(،)21) 

تتواف در ة كيانة توزيي الملامس علي سطد المسم الخاني  در ة نعومتا أ  خشونتا  الملمس:

علززي نسززبة إضززانة المززواد العضززوية النباتيززة، تيززك تززاداد المسززاتة التززي تشززغلها الملامززس  در ززة  

 المضززانةمززي زيززادة نسززبة الإضززانة  تمززم تبيبززاة المززادة     ( 22كمززا نززي الشززك )  خشززونة السززطد  

، نعلزي سزبي  الميزال سزاهم  إضزانة تبزوب الزلرة نزي المازول علزي تزحهيراة ملمسزية             (52شك )

دالرية عميقة، تختلف ني تحهيرها الملمسي عن عل ر نباة اللوسينيا أ  الملبزة أ  الأرز، نقزد تمكزن    

المواد الباتك من الماول علي تنوع ني التحهيراة الملمسية المختلفة من خلال تنوع شك   تمم 

  (24،)(.2(،)22(،).2(،)21المضانة كما ني الأشكال )

كمزا نزي    كسزر الأرز  أما الأتمام المبيبية الدايقة نينتج عنها نقطاً ملمسية دايقة مي  أ راق الشا  

 (52(،)29الأشكال )

توص  الباتك إلي تاهيراة ملمسية متنوعة )تبد  كحنها ممفورة( ناتمة عن إضانة أ راق النباتاة 

المختلفة الأشكال  الطينزاة نزي تالزة اللد نزة، التزي تظهزر عوضزوح ععزد تطبيزب الطزلا  الا زا ي            

 (52(،)29(،)21الشفا   الشفا  الملون كما ني الأشكال )

تعتبر تقنية الات أ  الضغط داخ  االت  التشكي  عالشرالد الطينية من أنست التقنياة الفنية نزي  -

 الطينية، للماول علي تحهيراة ملمسية.تالة إضانة مواد عضوية للخلطاة 
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 ثانياً: التوصيات:

يوصي الباتك عضر رة امن المواد العضوية النباتية ني تالة إضانتها أ  عمنها عخامزة الطزين   -

 ذل  لتمنت التشقب  الشر خ ني المسم، كلل  زيادة تمم تبيباة المواد العضوية ازد تزؤد  إلزي    

 كسر  تمطم الشك .

نزي ممزال    التمريبيزة  عحهمية التو يزا نمزو إ زرا  المايزد مزن البمزوث  الدراسزاة       يوصي الباتك -

إعادة تد ير مخلفاة البيةة  خاصزة المخلفزاة العضزوية النباتيزة عزدلًا مزن إترااهزا  الزتخلص منهزا          

 عشك  يهدد البيةة  تياة الإنسان.

الخزا  عكليزة الترعيزة      الدراسزاة السزاعقة نزي ممزال تزدريس نزن      الدراسة  هلطستفادة من نتالج الإ-

 الفنيززة، لمززا لهززا مززن د ر هززام نززي إهززرا  الخبززراة الفنيززة  المعمليززة لطززلاب مرتلززة البكززالوريو       

 . الدراساة العليا

 ضر رة إهتمام الد لة عتل  الأعماث التمريبية ني ممال إعادة تزد ير المخلفزاة العضزوية النباتيزة    -

ال صزناعة الخزا   السزيرامي  نزي مازر لتمقيزب       ا نزي ممز  هز  دراسة كيفية الإستفادة منها  تطبيق

 عالد ااتااد .
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